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A gozolt akac faanyag szinének idojaras-allosaga
Tolvaj Laszlo, Molnar Sandor, Németh Robert, Nagy Istvan®

A gb6z0lt akédc szinstabilitdsat vizsgaltuk 2 éves kitettség hatdsara. Az 0Osszehasonlitas érdekében
gdzdletlen akac és tolgy mintakat is elhelyeztiink a g6z6lt akac probatestek mellett. A szinvaltozast a CIE
L*a*b* szinkoordinata rendszerben kovettiik nyomon. A kitettség elsd honapjaban a tdlgy €s a g6zolt
akac mintak vilagosodtak, mig a natlr akac mintak sotétedtek. A masodik (es6s) honap soran valamennyi
minta vilagosodott. Ezt kovetéen az Osszes minta sotétedett. A szinezet valtozasa hasonld tendenciat
kovetett. Az els6 év eltelte utdn mat nem volt 1ényeges szinvaltozas, az dsszes minta egyforman sziirke
lett. Megallapitottuk, hogy a g6z6lt akac faanyag kiiltéri felhasznaldsa nem ajanlott.

Kulesszavak: Akéc, Tolgy, G6zolés, Napsugarzas, Szinvaltozas
Weathering properties of the colour of steamed black locust

The colour stability of steamed black locust samples was investigated during 2 years outdoor exposure.
For comparison nature black locust and oak samples also were exposed. The colour alteration was
monitored by CIE L*a*b* colour co-ordinate system. The nonsteamed black locust and the oak samples
became lighter but the steamed black locust samples darkened during the first month of exposure. All
samples darkened during the second (rainy) month. The change of colour hue followed the same
tendency. There was no considerable colour change after the first year of treatment. All samples became

uniform grey. It was concluded that steamed black locust wood is not recommended for outdoor use.
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Bevezetes

Az akéac faanyag reprodukalhato ipari
g0zdlése megoldatlan volt mindaddig, amig a
g6z06lési tulajdonsagait szisztematikus mun-
kaval fel nem tartuk (Tolvaj és tsai. 2000,
2004, 2005). Kimutattuk, hogy az akac
faanyag nagyon érzékeny a gb6zolési ho-
mérsekletre. Mar 1-2 °C-os hdmérséklet-
valtozas is jelentds szineltérést okoz. A régi
tipusu g6z6l6 kamrak ¢€s harangok nem
voltak  képesek  stabilan  tartani a
homérsékletet. Ezért nem lehetett ugyanazt a
szint reprodukdlni az egymast kovetd
g6zolések soran.

Megallapitast nyert (Tolvaj és tsai.
2000, 2004), hogy a vilagossag a gbézolés
kezdetén gyorsan csokken, majd a valtozas
lelassul, 100°C fo6lott pedig megall. Az aktiv
g0z0lési id6 a homérséklet emelkedésével
rohamosan csokken. Igy 130°C-on kétnapi
g0z01és utdn mar nem torténik sotétedés. Az
is kideriilt, hogy 100°C alatt nem érhet6 el a
soOtét, csokoladébarna szin. A voOrds szinezet
a go0zolés kezdetén rohamosan novekedett,
majd elérve egy maximumot csokkenni

kezdett. A maximum iddbeli helye egy adott
hémérsékleten a hatasos go6zolési id6 felsod
hatarat jelenti.

A vildgossag valtozasat sikeriilt két
fliggetlen valtozot, a g6zolési homérsékletet
és a go6zolési idot tartalmazo fliggvénnyel
leirni (Horvath 2000, Horvath ¢és Varga
2000). A korrelacios indexek értékei azt mu-
tatjak, hogy a szamitdssal meghatarozott ¢s a
g0z0lés soran kialakuld vildgossagvaltozas
kozott nincs jelentds eltérés.

Az anyagok szinét a kémiai szerkeze-
tilkkben el6forduld konjugalt kettdés kotések
hatédrozzak meg. Emiatt a szinvaltozasokért a
molekulédkban 1évd konjugalt kettds kotések-
ben tortént valtozasok a felelések. A fa-
anyagban ilyen kotések csak a ligninben és
az extrakt anyagokban vannak. Ezért a szin-
valtozasok okat itt kell keresni. Németh
(1998) Osszehasonlitotta a faanyagok termi-
kus hatdsokra bekovetkezd szinvaltozasait
extrakt anyagok kivonasa el6tt és utan.
Megallapitotta, hogy a szinvaltozast dontéen
az extrakt anyagok okozzak. Oxidativ és nem
oxidativ kozegben elvégezve a kisérleteket,
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azt tapasztalta, hogy oxigén jelenlétében ero-
teljesebben valtozik a szin.

Az extrakt anyagok egy részét az eso-
viz képes kimosni a faanyagbdl, és ez érint-
heti a szinképzd vegyiileteket is. Ezért is
fontos annak tisztazasa, hogy az akac fa-
anyag g6z0léssel létrehozott szine mennyire
id6jarasallo.

Vizsgalati anyagok és modszerek

A g0z0lt akdc (Robinia pseudoacacia
L.) faanyag iddjaras-allosdganak vizsgala-
tandl gyalult feliiletli natir akac és gd6zolt
akac probatesteket helyeztiink el a szabad-
ban, Sopronban az egyetem teriiletén. A
probatestek vizsgalt feliilete dél-nyugat felé
nézett, ¢és 30°-0s szoget zartak be a
fiiggblegessel. Az akdc faanyag gbézolése
95°C-on, 100 oras go6zolési idovel tortént.
Kontrollként az akac mintdk mellé tolgy
(Quercus robur) mintékat is tettiink. A pro-
batestek mérete 1200x100x20 (mm) volt. A
kitettség egy meleg ¢s szaraz augusztussal
kezd6dott, melyet esés szeptember kovetett.
A vizsgélat két évig tartott. Az elsé évben
havonta, a masodik évben kéthavonta végez-
tiink szinmérést.

A szinméréshez egy szamitdogéppel
vezérelt MINOLTA 2002 tipust szinmérd
késziiléket hasznaltunk. A probatestek felii-
letén 50 ponton végeztiink szinmérést. A
grafikonokon dabrazolt szinpontokat az 50
mérés atlaga adta. A havonta megismételt
méréseket mindig ugyanazokon a pontokon
végeztiik el. A szinpontokat a haromdimen-
zi6s CIE L*a*b* sziningermérd rendszerben
adtuk meg. Ebben a rendszerben a minta
vilagossagat az L* koordinita adja meg.
Faanyag esetében az a* koordinata a vords
szinezetet, a b* koordinata a sarga szinezetet
reprezentalja. (A nagyobb értékek az élénk
szineket, a kisebbek a sziirke arnyalatokat
adjak.)

A vizsgalati eredmények értékelése

A vizsgalatokhoz az 0Osszehasonlitas
érdekében a g6zolt akdc mintdk mellé natar
akac mintakat is tettiink, és elhelyeztiink tolgy

mintdkat is. A tolgy faanyag kivald id6jaras-
allosaga jol ismert. Ezért valasztottuk
kontrollként a g6zolt akdc mintdk mellé. Az
id6jaras hatdsanak kitett famintdk kozil a
vilagos szinli natr akéac sotétedett, a 1énye-
gesen sOtétebb tolgy és gdzolt akac viszont
vildgosodott az elsd hoénapban, a tobbnyire
napos augusztus soran (1. abra).

A natlr akéc sotétedése 6sszhangban van
azzal a tapasztalattal, hogy az akac faanyag a
napsugarzas hatasdra mar néhany oOra alatt
sotétedik ¢€s elszinezddik. A gdzolt akac ese-
tében viszont ezek az érzékeny extrakt anyagok
mar a gO0zolés soran kémiai valtozésokat
szenvedtek. G6zolt akac esetében viszont a
g6z01és soran keletkezett sotét, szinképzd ve-
gyliletek degradalddnak a napsugdrzas hatdsara,
¢s ezért vilagosodik a faanyaga.

Szeptemberben ¢és oktoberben a natur
akac is vilagosodott, mert a sotétedést okozo
degradacios termékeket az esd kimosta a felii-
letbél. Ezt kovetden valamennyi minta sotéte-
dett. Ez alol a 7. és a 8. honap volt a kivétel,
ahol a vilagossag valtozasa stagnalt a gd6zolt
akac kivételével. Az elsé év alatt megtortént a
vilagossag csokkenésének dontd része. A maso-
dik évben alig tortént valtozds. A gézolt akac a
napsugarzas hatasara bekovetkezett vilagossag
novekedés utdn kozel keriilt a tolgy vildgos-
sagahoz, ¢és a tovabbi kezelés soran gyakorla-
tilag egytitt haladtak. Az 1. abran novekedések
¢s csokkenések valtogatjak egymast, vala-
mennyi kitett faanyagnal hasonld6 modon. Ezek
a valtozasok nem a faanyag jellemzdi, hanem az
egyes honapokat jellemz6 iddjaras eltéréseinek
a kdvetkezményei.
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1. abra — Az id6jaras hatasanak kitett mintak
vilagossag-valtozasanak idofiiggése



A napsugarzas altal létrehozott foto-
degradaci6 tekintetében a szinezet valtozasa
sokkal jellemzObb, mint a vildgossag valto-
zasa. A szinezetvaltozast a 2. abra szemlél-
teti.

Az abran a kezdeti allapotot a sotét
pontok jeldlik, melyeket sorrendben a havon-
kénti, majd a kéthavonkénti mérések adatai
kovetnek. A kitettség kezdetén a napsugarzas
hatdsara torténd lignin bomlas kdvetkezmé-
nyeként a sarga iranyu eltolodas a jellemzo.
A kitettség els6 honapjaban valamennyi
mintdnal megfigyelheté volt kismértéki
sargulas, amit a b* koordinita novekedése
mutat. Ezen id6 alatt a natur akdc mintak
nagymértékli voros iranyu szinezet eltolodast
mutattak. Ez a valtozds a tobbinek a sok-
szorosa. Akdc esetében mar a néhany oOras
napsugarzas is jelentds vords iranyu szinelto-
lodast mutat. Ezzel az erételjes vords iranya
szineltolodassal jar egylitt a fent targyalt
sotétedés is. Korabbi munkikban megallapi-
tast nyert, hogy a vildgossag lineéris kapcso-
latban van a szinezeti szoggel (Németh 1982,
Tolvaj 1994, Tolvaj és Németh 2008). Ez azt
jelenti, hogy a vilagos faanyag mindig
sargabb, mig a sotét faanyag inkdbb vordsebb
arnyalatu. Az akac faanyag nagyon magas
extraktanyag tartalma okozza ezt az erdteljes
elszinezddést. A g6zolt akacnal ez a valtozas
mar a goézolés sordn végbemegy, ezért itt
csak csekély voOrds irdnyu eltolodast ész-
leliink.
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2.abra — A szinpontok vandorlésa a kitettség hatasara
(A gorbék fekete kezdOpontjai a kezeletlen mintak
szinpontjai, és ezeket kdvetik a havonta, a masodik
évben kéthavonta mért szinpontok.)

Szeptembertdl a gyakoribbd valo esék
folyamatosan mostak ki a szinképzd anyago-
kat valamennyi mintabol, fiiggetleniil attol,
hogy mikor ¢és milyen folyamatban kelet-
keztek azok. Mind a vOros szinezet, mind a
sarga szinezet folyamatosan csokkent. Ez
alol csak a téli honapok voltak a kivételek,
amikor alig tortént szinezetvaltozas. A ki-
tettség elsd 12 honapja sordn szinte az dsszes
szinképzd vegyiilet degradalodott €s kimoso-
dott a mintdk felszinébdl. A kitettség maso-
dik éve sordan mar nem tortént Iényeges
szinezetvaltozas. Két év utdn a probatestek
szine alapjan nem lehetett eldonteni, hogy
eredetileg melyik sorozathoz tartoztak. Vala-
mennyi minta szine egyformén sziirke volt
mutatva, hogy a felszinen csupan a sziirke
celluléz lancok maradtak. Szinte minden mas
alkotovegyiilet degradalodott. A mintdk
szabad szemmel érzékelhetd sziirke voltat a
szinmérés is jol visszaadja, hiszen az a*és b*
koordinatak nagyon kicsi értékek, ami éppen
a sziirke szin jellemzdje. A vizsgalat megmu-
tatta, hogy az akac faanyag iddjaras-allésaga
nem marad el a tolgyétdl. Sem a repedezett-
ségben, sem a feliilet porozussa valasaban
nem volt kiilonbség a két faanyag kozott.
Sajnalatos modon a go6zolt akdc faanyag
éppen az értéktobbletet jelentd meleg barna
szinét veszitette el a Kkitettség alatt. A
vizsgalatok kimutattdk, hogy a gdézodléssel
létrehozott szin nem tartds, tehat a kiiltéri
szerkezetekhez nem érdemes go6zolt akac
faanyagot felhasznalni. Azért sem célszerii a
g0zolt akac kiiltéri felhasznalasa, mert a
g6zolés csokkenti a natur akac kivalo
gombaallosagat (Molnér 1998).

Osszefoglalds

A szintartossag tekintetében a natur
akac szine, a napsugdrzds hatdsara
bekovetkez6 jelends vords elszinezddés utan,
a kiiltérben gyakran alkalmazott tolgyhoz
hasonléan viselkedett. A g6zdlés viszont,
mint szinvaltoztatd hatds nem javasolhatd a
szabadtérbe kitett fatargyak esetében, mert az
altala lIétrehozott szin nem 1d6jarasallo.
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